Dachabdichtung

Warmdach auf massiver Konstruktion mit EPS-Dammung

Das warmegedammte Flachdach mit einer mindestens zweilagigen bituminésen Abdichtung stellt die wohl
am héufigsten eingesetzte Flachdachkonstruktion dar. Heutige Systemaufbauten haben dabei qualitativ

nur noch wenig mit den Werkstoffen vergangener Flachdachgenerationen zu tun.

Ein typischer Warmdachaufbau beginnt mit einer Dampfsperre, die auf einem Voranstrich aufgebracht
wird und deren Aufgabe darin besteht, die iiber ihre befindliche Warmeddammung vor eindiffundierender
Feuchtigkeit zu schiitzen. Die Warmedammung selbst ist mittlerweile durch stetig steigende Anforderungen
beziiglich der Dammwirkung zu einem stattlichen Paket herangewachsen. Bauherren, Planer und Ver-
leger haben dabei die jeweils aktuelle Energieeinsparverordnung zu beachten. Vielfach wird auch durch
den Einsatz von Gefalledammplatten fiir eine fachgerechte Dachentwidsserung gesorgt, sofern der Unter-
grund nicht bereits ein Gefédlle hat. Oberhalb der Warmeddammung wird eine zweilagige bitumindse
Abdichtung angeordnet. Eine solche Flachdachkonstruktion bietet Geb&duden fiir Jahrzehnte einen sicheren

Wetterschutz.

Kurzbeschreibung

Auf Beton VERNIS ANTAC vorstreichen und darauf die Dampf-
sperre VAP-AL 4 punkt- oder streifenweise aufschweien.
Die EPS-Dammung wird mit geeignetem Klebstoff entsprechend

der Windlastanforderungen fixiert.

Danach die KSP-U HYRENE SPOT S3 V DU/E1 auf die Ddmmung
kleben und im Versatz AXTERTOP GOLD S5 Naturgriin DO/E1
gemaB DIN 18531-2 und DIN V 20 000-201, die mit den Eigen-
schaften weit tiber den Anforderungen der Normen liegt, voll-

flachig aufschweiBen.
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Voranstrich

Losungsmittelhaltigen Bitumenvoranstrich AXTER VERNIS ANTAC, schnelltrocknend, auf besenreinen,
trockenen Untergrund aufbringen und abliiften lassen. Verbrauch: ca. 0,2 kg/m?2.

Dampfsperre

Ausgleichs- und Dampfsperrschicht AXTER VAP AL S4, SBS-Elastomerbitumen Dampfsperrbahn mit
einer hochperforationsfesten und korrosionsfesten Aluminium-Kombieinlage + Glasvlies > 120 g/m?,
punkt- oder streifenweise aufschweien.

Technische Werte
Kaltbiegeverhalten:
Dampfsperrwert:
Nach DIN EN 1931:

-25° C
praktisch dampfdicht
Sd > 1500 m

Naht- und StoBiiberdeckungen dicht verschweiBen. Im Bereich von An- und Abschliissen die Dampfsperre
bis OK Warmedammung oder OK Keil bzw. Vorderkante Dachrand fiihren. Im Lichtkuppelbereich die
Dampfsperre so anschlieBen, dass das Einstrémen von Uberdruck in die Abdichtung verhindert wird.

Warmedammung

System-Warmedammung mit Zulassung fiir die versicherte AXTER Gewahrleistung, aus Polystyrol

EPS 040, DAA dm 100 kPa oder EPS 035 dh 150/200 kPa, gem. DIN 18164, unkaschiert, umlaufende
Stufenfalz, mit AXTER Dachkleber gegen Windsog ausreichend verklebt, dicht gestoBen, unter Beriick-
sichtigung der Herstellervorschriften verlegen. d = ... mm

1. Abdichtungslage

1. Abdichtungslage AXTER HYRENE SPOT S3V, extrem dehnfahige Spezial-Elastomerbitumenbahn, selbst-
klebend. Tragereinlage aus Textil-Glasgewebe 200 g/m?, oberseitig leicht schmelzbare makroperforierte
Flammfolie, nach Abziehen der unters. Schutzfolie im Selbstklebeverfahren gem. Herstellervorschrift
verlegen.

Normbezeichnung: PYE - KTG - KSP - 3,0

Anwendungstyp: DU
Eigenschaftsklasse: El
Anwendungskategorie: K2
Brandverhalten: DIN EN 1187 - B, (t1)

Bei AuBentemperaturen unter 10°C sollte anschlieBend sofort die Oberlage aufgeschweiBt werden,
damit ohne Verzogerung die Endhaftfestigkeit erreicht wird.

2. Abdichtungslage

Der Hersteller behilt sich das Recht vor, die Beschreibung seiner Produkte
jederzeit zu andern. Der Aufbauvorschlag ist einer von vielen Varianten.

Oberlage AXTERTOP GOLD S5 Naturgriin, hochelastische, extrem dehnfahige und besonders perforations-
bestandige TOP-Elastomerbitumen-SchweiBbahn, herstellen.

Anwendungstyp: DO - KTP - 5,2
Eigenschaftsklasse: El

Anwendungskategorie: K2

Brandverhalten: DIN EN 1187 - B, (t1)
Warmestandfestigkeit: ~ Neuzustand: +120°C
Kaltebestandigkeit: Neuzustand: -37°C

Trager: Polyesterfaservlies PV 250

Oberseitig mit mineralischer Beschieferung, unterseitig leicht schmelzbare Flammfolie. AXTERTOP GOLD
S5 Naturgriin vollflachig und hohlraumfrei im SchweiBverfahren aufbringen. Um Kapillare zu verhindern,
im T-StoBbereich, an der unterdeckenden Bahn, einen Schragschnitt vornehmen. Granulat an der Quernaht
durch Erhitzen versenken. Nahtiiberdeckungen mind. 8 cm breit und Quernaht mind. 10 cm vollflachig
verschweiBen, evtl. austretendes Bitumen mit Schiefer der entsprechenden Farbe abstreuen.
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Dachabdichtung

Warmdach auf Holzwerkstoffe mit MIWO

Die hier gezeigte Variante einer Warmdachkonstruktion basiert nicht auf der kompletten Verklebung
der einzelnen Schichten des Aufbaus, sondern auf einer mechanischen Befestigung der Gesamtkonstruktion
mit speziellen Befestigern. Diese Art der Konstruktion bietet sich zum Beispiel auf Untergriinden aus
Holzwerkstoffen an, da auf diesen eine Verklebung nicht méglich ist. Die Wirmeddammung selbst ist
mittlerweile durch stetig steigende Anforderungen beziiglich der Dammwirkung zu einem stattlichen Paket
herangewachsen. Bauherren, Planer und Verleger haben dabei die jeweils aktuelle Energieeinsparver-
ordnung zu beachten. Vielfach wird auch durch den Einsatz von Gefdlledammplatten fiir eine fachgerechte
Dachentwédsserung gesorgt, sofern der Untergrund nicht das erforderliche Gefalle aufweist. Oberhalb der

Warmedammung wird eine zweilagige bituminése Abdichtung angeordnet.

Eine solche Flachdachkonstruktion bietet Gebduden fiir Jahrzehnte einen sicheren Wetterschutz.

Kurzbeschreibung

Auf die Holzschalung die Dampfsperre VAP-AL SK auslegen und
mechanisch fixieren. Die Nahte werden verklebt und die Kopf-
stoBe verschweiBt. Darauf ist die MIWO, dicht gestoBen, lose zu
verlegen. Die Dammung wird mit der ersten Lage der Abdichtung,
einer Spezialbahn, MATFIX S3 R, DU/E1, aus Elastomerbitumen,
entsprechend der Windlastanforderungen mechanisch fixiert.
Alle Nahte und KopfstoBe sind zu verschweiBen. Im Versatz ist
eine Oberlage mit Naturschiefer oder eingefarbten Granulaten
aus ALPA®- oder Elastomerbitumen vollflachig aufzuschweiBen,
z.B. eine AXTERFLEX S5, DO/E1, gemaB DIN V 20000-201 und
DIN 18531-2.
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Dampfsperre

Ausgleichs- und Dampfsperrschicht mit AXTER VAP AL SK, kaltselbstklebende SBS-Elastomerbitumen
Dampfsperrbahn, 3 mm, mit einer hochperforationsfesten und korrosionsfesten Aluminium-Kombi-
einlage + Glasvlies > 120 g/m?, lose verlegen, verdeckt im Naht- und Quernahtbereich mechanisch
fixieren.

Technische Werte
Kaltbiegeverhalten:
Dampfsperrwert:
Nach DIN EN 1931:

-25° C
praktisch dampfdicht
Sd > 1500 m

Naht- und StoBiiberdeckungen werden nur in diesem Bereich durch Abziehen der Schutzfolie verklebt.
Im Bereich von An- und Abschliissen die Dampfsperre bis OK Warmeddmmung oder OK Keil bzw. Vorder-
kante Dachrand fiihren. Im Lichtkuppelbereich die Dampfsperre so anschlieBen, dass das Einstromen von
Uberdruck in die Abdichtung verhindert wird.

Warmedammung

System-Warmedammung aus Mineralwolldachdammplatten nach DIN 18165, Anwendungsgebiet DAA-dm,
nach DIN V 4108 Teil 10, Euroklasse Al nicht brennbar, Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit
0,040 W/mk, nach DIN EN 13501 Teil 1, Druckspannung 70 kN/m? bei 10 % Stauchung, liefern und
nach Herstellervorschrift lose einschl. aller An- und Zuschnitte dicht gestoBen verlegen.

1. Abdichtungslage

Erste Abdichtungslage AXTER MATFIX S3 R, extrem dehnfahige Spezial-Elastomerbitumen-Flammbahn,
Tragereinlage: verstarktes Glasvlies und Polyesterfaservliesmatte, oberseitig rutschfeste, leicht schmelz-
bare Flammfolie, makroperforiert, lose auslegen und im Bereich der Langs- und Quernahte, entsprechend
DIN 1055, mechanisch befestigen.

AnschlieBend Langs- und Quernahte mind. 100 mm dicht verschweiBen. Bei der Quernaht zuvor das unter-
liegende Polyestervlies abflammen.

Anwendungstyp: DU - KTP - 3,0
Eigenschaftsklasse: El
Anwendungskategorie: Kl

Brandverhalten: DIN EN 1187 - B, (t1)

2. Abdichtungslage

Oberlage mit AXTERFLEX S 5 beschiefert, hochelastische, extrem dehnfahige und perforationsbestandige
Elastomerbitumen-SchweiBbahn herstellen.

Dicke: 5,2 mm
Trager: Polyesterfaservlies PV 250 T
(thermisch endverfestigt)
oberseitig beschiefert
unterseitig leicht schmelzbare Flammfolie
Anwendungstyp: DO - KTP-5,2
Eigenschaftsklasse: El
Brandverhalten: DIN EN 1187 - B, (t1)

AXTERFLEX S 5 beschiefert vollflachig und hohlraumfrei im SchweiBverfahren aufbringen. Naht- und StoB-
iberdeckungen mind. 8 cm breit vollflachig verschweiBen, evtl. austretendes Bitumen mit Schiefer der
entsprechenden Farbe abstreuen.
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Der Hersteller behilt sich das Recht vor, die Beschreibung seiner Produkte
jederzeit zu andern. Der Aufbauvorschlag ist einer von vielen Varianten.



Dachabdichtung

Industriedach einlagig mit EPS-Dammung

Bei einem Industriedach sind zum Teil sehr gegensétzliche Anforderungen aus wirtschaftlicher und
technischer Sicht zu erbringen. Auf der einen Seite muss ein Industriedach méglichst kostengiinstig sein,
da die Budgets der Bauvorhaben meistens sehr knapp bemessen sind. Auf der anderen Seite befinden
sich unter Industrieddchern vielfach sehr teure Produktionsanlagen und hochwertige Produkte, die nach-
haltig vor Feuchtigkeit geschiitzt werden miissen. Die Abdichtung muss also hochsten Anforderungen
gerecht werden. Da ein GroBteil der Erstellungskosten fiir ein Flachdach in den Lohnkosten liegen, entsteht
auch hier das groBte Einsparungspotential. Durch die einlagige Ausfiihrung der Abdichtung mit einer sehr
hochwertigen Abdichtungslage wird eine sowohl wirtschaftliche, kostengiinstige als auch dauerhafte
Flachdachabdichtung realisiert. Axter verfiigt iiber eine jahrzehntelange Erfahrung bei der Erstellung von

einlagigen Industrieddchern.

Die hohe Qualitat unserer einlagigen Abdichtungsbahnen wird auch durch unsere zehnjahrige Materialge-

wahrleistung dokumentiert.

Kurzbeschreibung

Auf Beton mit VERNIS ANTAC vorstreichen und darauf eine
Dampfsperre VAP-AL 4 punkt- oder streifenweise aufschweiBen.
Die kaschierte EPS-Dammung mit PU-Kleber entsprechend der
Windlastanforderungen aufkleben und darauf eine Elastomer-
bitumenbahn fiir einlagige Abdichtung FORCE 4000 D oder eine
patentierte ALPA®- Spezialbitumenbahn EXCEL HR FE DE/E1
gemaB DIN 18531-2 und DIN V 20 000-201, in Deutschland
und 42 weiteren Landern patentamtlich geschutzt, vollflachig

aufschweiBen.
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Voranstrich

Losungsmittelhaltigen Bitumenvoranstrich AXTER VERNIS ANTAC, schnelltrocknend, auf besenreinen,
trockenen Untergrund aufbringen und abliiften lassen. Verbrauch: ca. 0,2 kg/m?2.

Dampfsperre

Ausgleichs- und Dampfsperrschicht AXTER VAP AL 4, SBS-Elastomerbitumen Dampfsperrbahn mit
einer hochperforationsfesten und korrosionsfesten Aluminium-Kombieinlage + Glasvlies > 120 g/m?,
punkt- oder streifenweise aufschweiBen.

Technische Werte

Kaltbiegeverhalten: -25° C
Dampfsperrwert: praktisch dampfdicht
Nach DIN 52615 Teil 1:  Sd > 1500 m

Naht- und StoBiiberdeckungen dicht verschweiBen. Im Bereich von An- und Abschliissen die Dampfsperre
bis OK Warmedammung oder OK Keil bzw. Vorderkante Dachrand fiihren. Im Lichtkuppelbereich die
Dampfsperre so anschlieBen, dass das Einstrdmen von Uberdruck in die Abdichtung verhindert wird.

Warmedammung

System-Warmedammung mit Zulassung fiir die versicherte AXTER Gewahrleistung, aus Polystyrol

EPS 040, DAA, dm 100 kpa, gemaB DIN 18164, VR 100 kaschiert, umlaufende Stufenfalz, mit AXTER
Dachkleber gegen Windsog ausreichend verklebt, dicht gestoBen, unter Berilicksichtigung der Hersteller-
vorschriften verlegen. d = ... mm

Abdichtungslage

Oberlage AXTER EXCEL HR FE granuliert, extrem alterungsbestandige ALPA®-BitumenschweiBbahn mit einer
hochreiBfesten, hydrophob impréagnierten Kombinationstrager, unterseitig mit einer leicht flammbaren
Schmelzfolie kaschiert, oberseitig mit abriebfestem, frostsicherem Keramik Granulat werkseitig abgestreut.

Anwendungstyp: DO/DE - KTP - 4,5

Eigenschaftsklasse: El

Anwendungskategorie: K2

Brandverhalten: DIN EN 1187 - B, ( t1)

Warmestandfestigkeit: ~ Neuzustand: +150°C nach Alterung: +150°C
Kaltebestandigkeit: Neuzustand: -25°C nach Alterung: -23°C

AXTER EXCEL HR FE granuliert vollflachig und hohlraumfrei aufschweiBen. Um Kapillare zu verhindern,
im T-StoB-Bereich, an der unterdeckenden Bahn, einen Schragschnitt vornehmen. Granulat an der Quernaht
durch Erhitzen versenken. Nahtiiberdeckungen mind. 8 cm breit und Quernaht mind. 10 cm vollflachig
verschweiBen, evtl. austretendes Bitumen mit Schiefer der entsprechenden Farbe abstreuen.

Der Hersteller behilt sich das Recht vor, die Beschreibung seiner Produkte m
jederzeit zu andern. Der Aufbauvorschlag ist einer von vielen Varianten.



Dachabdichtung

Industriedach einlagig mit MIWO-Dammung

Neben den wohl wichtigsten Entscheidungskriterien fiir ein Industriedach, namlich den Kosten und der
Langlebigkeit des Dachsystems sind meistens auch erhohte Anforderungen an den Brandschutz zu beachten.
Durch den Einsatz von Warmedammungen aus Mineralfasern kann dem Brandschutz in Kombination

mit einer einlagigen bitumindsen Abdichtung meistens ausreichend Rechnung getragen werden. Durch
die einlagige Abdichtung wird die Brandlast deutlich reduziert, und zugleich wird auch die Verlegezeit
optimiert. Dass die Qualitdt der Axter Systembahnen fiir einlagige Flachdacher auf hochstem Niveau ist,

beweisen mittlerweile Millionen von verlegten Quadratmetern.

Die hohe Qualitat unserer einlagigen Abdichtungsbahnen wird auch durch unsere zehnjihrige Material-

gewdhrleistung dokumentiert.

Kurzbeschreibung

Auf Stahltrapezprofilblech eine kaltselbstklebende Dampfsperre
VAP-AL SK oder VAP-IND aufkleben und darauf die Mineralfaser-
Dammung lose verlegen. Die Dammung ist mit einer patentierten
ALPA®- Spezialbitumenbahn DE/E1 gemaB DIN 18531-2 und
DIN V 20 000-201 EXCELFLEX FE nach DIN 1055-4 mechanisch

zu fixieren. Die Nahte und KopfstoBe sind zu verschweiBen.
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Voranstrich

Losungsmittelhaltigen Bitumenvoranstrich AXTER VERNIS ANTAC, schnelltrocknend, auf den Obergurten
der Trapezbleche gut deckend aufbringen und abliiften lassen. Verbrauch: ca. 0,2 kg/m?2.

Dampfsperre

Ausgleichs- und Dampfsperrschicht mit AXTER VAP AL SK, kaltselbstklebende SBS-Elastomerbitumen
Dampfsperrbahn, 3 mm, mit einer hochperforationsfesten und korrosionsfesten Aluminium-Kombieinlage
+ Glasvlies > 120 g/m?, durch Abziehen der unterseitigen Kunststoffolie, auf den Obergurten der
Trapezbleche aufkleben.

Technische Werte

Kaltbiegeverhalten: -25° C
Dampfsperrwert: praktisch dampfdicht
Nach DIN 52615 Teil 1:  Sd > 1500 m

Naht- und StoBiiberdeckungen dicht verkleben. Im Bereich von An- und Abschliissen die Dampfsperre bis
OK Warmedammung oder OK Keil bzw. Vorderkante Dachrand fiihren. Im Lichtkuppelbereich die Dampf-
sperre so anschlieBen, daB das Einstrémen von Uberdruck in die Abdichtung verhindert wird.

Warmedammung

System-Warmedammung aus Mineralwolldachdammplatten nach DIN 18165, Anwendungsgebiet DAA-dm,
nach DIN V 4108 Teil 10, Euroklasse Al nicht brennbar, Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit
0,040 W/(mk), nach DIN EN 13501 Teil 1, Druckspannung 70 kN/m? bei 10 % Stauchung, liefern und
nach Herstellervorschrift lose einschl. aller An und Zuschnitte dicht gestoBen verlegen. d = ... mm

Abdichtungslage

Abdichtung AXTER EXCELFLEX FE granu, besonders alterungsbestandige ALPA®-BitumenschweiBbahn
mit einer Kombitragereinlage aus Glasfaser-Gittergelege-Verbund, werkseitig mit abriebfestem, frost-
sicherem Keramik-Granulaten abgestreut, liefern und vollflachig verlegen.

Anwendungstyp: DE - KTP - 4,5

Eigenschaftsklasse: El

Anwendungskategorie: K2

Brandverhalten: DIN EN 1187 - B, ( t1)

Warmestandfestigkeit: ~ Neuzustand: +150°C nach Alterung: +150°C
Kaltebestandigkeit: Neuzustand: -25°C nach Alterung: -23°C

AXTER EXCELFLEX FE granuliert lose auslegen und im Bereich der Nahtiiberdeckung mit geeigneten
Befestigern entsp. Herstellerangabe des Schraubenherstellers bzw. DIN 1055 mechanisch befestigen.

Befestigeranzahl: Herstellerangabe
Priifbericht: WSP, Aachen

An samtlichen Anschliissen und Durchdringungen die Flachenabdichtung mind. 5 cm hochfiihren und
verschweiBen. Um Kapillare zu verhindern, im T-StoB Bereich, an der unterdeckenden Bahn, einen Schrag-
schnitt vornehmen. Langs- und Quernaht mindestens 100 mm breit vollflachig verschweiBen. Eventuell
austretendes Bitumen mit Granulat der entsprechenden Farbe abstreuen. Die VerschweiBung der Naht-
und StoBiberdeckung erfolgt wahlweise im Flammverfahren oder mit HeiBluft.

Der Hersteller behilt sich das Recht vor, die Beschreibung seiner Produkte m
jederzeit zu andern. Der Aufbauvorschlag ist einer von vielen Varianten.



Dachabdichtung

Dehnfugenband aus ALPA®-Spezialbitumen

Ein sehr wichtiges Detail mit sehr hohen Materialanforderungen ist eine Dehnfuge im Flachdach. Die Be-
wegungen der Gebaudekonstruktion, die an einer Dehnungsfuge auftreten, konnen von einem normalen
Flachdachaufbau nicht mehr aufgenommen werden. Hier sind spezielle MaBnahmen erforderlich. Axter hat

fiir diesen Anwendungsbereich ein spezielles Dehnfugenband entwickelt.

EXCELJOINT TS ALU 50 ist ein extrem dehnfihiges und besonders elastisches Dehnfugenband aus ALPA®-
Spezialbitumen, vergiitet mit Kunststoffzusatzen aus Polyolefinen und Styrol-Butadien-Styrol. Diese Zu-
sammensetzung in Verbindung mit der Spezial-Trdgereinlage gewdahrleistet die erforderliche Dehnfihigkeit
und Elastizitat, um alle Formen von Bewegungsfugen einwandfrei und dauerhaft abzudichten. Die ALPA®-
Spezialbitumen-Deckschichten sind in Deutschland und 42 weiteren Landern patentamtlich geschiitzt.

Die Trdgereinlage besteht aus einem speziellen Polyamidgewebe.

Kurzbeschreibung

. Erste Abdichtungslage

. Mineralfaserstreifen

. EXCELJOINT TS ALU 50
. Abdichtungsoberlage

. Glasvliesstreifen ca. 50 cm

o OB ow NN -

. Schutzkappe 90 cm,
aus der Oberlagsbahn der Flachenabdichtung

AXTER Verkaufsniederlassung Deutschland
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Vorbereitung Vorhandene Betondecke von Staub und losen Teilen saubern. Hochstehend Kanten und Grate egalisieren,
scharfkantige Unebenheiten entfernen und besenrein abfegen. Anfallenden Schutt abtransportieren.

Voranstrich Losungsmittelhaltigen Bitumenvoranstrich AXTER VERNIS ANTAC, schnelltrocknend, auf besenreinen,
trockenen Untergrund aufbringen und abliiften lassen. Verbrauch: ca. 0,2 kg/m?2.

Lieferung und Dehn- und Bewegungsfugen wie folgt beschrieben liefern und herstellen:
Herstellung

Dampfsperrbahn aus der Flache beidseitig bis an die Fuge verlegen
®m  Mineralfaser-Dammstoffstreifen, b = 15 cm, d = 30 mm, lose im Bereich der Fuge verlegen

m EXCELJOINT, ALPA®-Bitumen-Dehnfugenband, liber die Fuge verlegen und beidseitig in einer
Breite von 10 cm auf die Dampfsperre aufschweiBen

= nach Verlegung der Warmedammung, 1. Lage der Abdichtung verlegen und iiber der
Fuge trennen

®m  Mineralfaser-Dammstoffstreifen, b = 15 cm, d = 30 mm, lose im Bereich der Fuge verlegen

m EXCELJOINT, ALPA®-Bitumen-Dehnfugenband, liber die Fuge verlegen und beidseitig in einer
Breite von 10 cm auf die 1. Abdichtungslage schweiBen

m 2. Lage der Abdichtung vollflachig bis ca. 15 cm auf das Dehnfugenband aufschweiBen
®m Trennschicht aus Rohglasvlies, b = ca. 33 cm, lose auf der Fuge verlegen

m Abdeckkappe aus Oberlagsbahn, Zuschnitt: 90 cm, auf beiden Seiten der Fuge in einer
Breite von ca. 25 cm, aufschweiBen

Der Hersteller behilt sich das Recht vor, die Beschreibung seiner Produkte m
jederzeit zu andern. Der Aufbauvorschlag ist einer von vielen Varianten.



Dachabdichtung

Grundach extensiv begrunt — FLL-gepruft

Wenn Sie ein 6kologisches Flachdach erstellen wollen, lhnen einen Dachgarten aber zu aufwéandig ist,
dann ist ein extensives begriintes Flachdach genau das Richtige fiir Sie. Der Pflegeaufwand eines extensiv
begriinten Flachdaches im Vergleich zu einem intensiv begriinten Flachdach ist sehr gering. Bei einer
extensiven Begriinung werden ausschlieBlich Pflanzen eingesetzt, die sehr widerstandsfahig sind und auch
ldngere Trockenenperioden iiberstehen. AuBer einer wenig aufwandigen Bestandspflege, circa zweimal

jahrlich, sind keine weiteren PflegemaBBnahmen erforderlich.

Trotzdem bietet auch ein extensiv begriintes Flachdach viele Vorteile, zum Beispiel Wasserriickhaltung bei
Starkregen, Auflast bei Sturm und Sauerstofferzeugung. Die Durchwurzelungsfestigkeit des Abdichtungs-
systems wird durch das FLL-Priifverfahren bestétigt. Dariiberhinaus erhalten Sie die 10-jahrige, versicherte

Gewdhrleistung fiir Material und Funktion.

Kurzbeschreibung

Auf Beton VERNIS ANTAC vorstreichen und darauf die Dampf-
sperre VAP-AL 4 punkt- oder streifenweise schweiBen.

Die Dammung wird mit PU-Kleber entsprechend der Windlastan-
forderungen fixiert. Darauf eine KSP-U HYRENE SPOT S3 V DU/
E1 auf die Dammung kleben und im Versatz eine PYE-Bahn
AXTERTOP GOLD S5 JARDIN DO/E1 gemaB DIN 18531-2 und
DIN V 20 000-201, FLL- gepriift, die mit den Eigenschaften
weit tiber den Anforderungen der Normen liegt, vollflachig auf-
schweiBen. Die DRAIN AXTER mit FILTRE AXTER als Drain- und

Filterschicht fiir die nachfolgende extensive Begriinung aufbauen.

AXTER Verkaufsniederlassung Deutschland

33, rue des 3 Frontiéres - F 68110 llizach m—
fﬂ .
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Voranstrich Losungsmittelhaltigen Bitumenvoranstrich AXTER VERNIS ANTAC, schnelltrocknend, auf besenreinen,
trockenen Untergrund aufbringen und abliiften lassen. Verbrauch: ca. 0,2 kg/m?2.

Dampfspe rre Ausgleichs- und Dampfsperrschicht AXTER VAP AL S4, SBS-Elastomerbitumen Dampfsperrbahn mit einer
hochperforationsfesten und korrosionsfesten Aluminium-Kombieinlage + Glasvlies > 120 g/m?, punkt-
oder streifenweise aufschweiBen.

Technische Werte

Kaltbiegeverhalten: -25° C
Dampfsperrwert: praktisch dampfdicht
Nach DIN 52615 Teil 1:  Sd > 1500 m

Naht- und StoBiiberdeckungen dicht verschweiBen. Im Bereich von An- und Abschliissen die Dampfsperre
bis OK Warmedammung oder OK Keil bzw. Vorderkante Dachrand fiihren. Im Lichtkuppelbereich die Dampf-
sperre so anschlieBen, dass das Einstrémen von Uberdruck in die Abdichtung verhindert wird.

Wérmedémmung System- Warmedammung mit Zulassung fiir die versicherte AXTER Gewahrleistung, aus Polystyrol EPS
035, DAA dh 150 kPa, gem. DIN 18164, unkaschiert, umlaufende Stufenfalz, mit AXTER Dachkleber
gegen Windsog ausreichend verklebt, dicht gestoBen, unter Beriicksichtigung der Herstellervorschriften
verlegen. d = ... mm

1. Abdichtu ng5|age 1. Abdichtungslage AXTER HYRENE SPOT S3 V oder AXTER HYRENE SPOT DUO, extrem dehnfahige Spezial-
Elastomerbitumenbahn, selbstklebend. Tragereinlage aus Textil-Glasgewebe 200 g/m?, oberseitig leicht
schmelzbare makroperforierte Flammfolie, nach Abziehen der unters. Schutzfolie im Selbstklebeverfahren
gem. Herstellervorschrift verlegen.

Normbezeichnung: PYE - KTG - KSP - 3,0
Anwendungstyp: DU
Eigenschaftsklasse: El
Anwendungskategorie: K2

Brandverhalten: DIN EN 1187 - B, (t1)

Bei der DUO Naht ist die Langsnaht in einer Breite von ca. 4 cm mit dem Brenner zusatzlich zu ver-
schweiBen. Bei AuBentemperaturen unter 10° C sollte anschlieBend sofort die Oberlage aufgeschweiBt
werden, damit ohne Verzogerung die Endhaftfestigkeit erreicht wird.

2. Abdichtu ngslage Oberlage AXTERTOP GOLD S5 JARDIN, hochelastische, extrem dehnfahige und besonders perforationsbe-
standige TOP-Elastomerbitumen Schweibahn, herstellen.

Anwendungstyp: DO - KTP - 5,2
Eigenschaftsklasse: El

Anwendungskategorie: K2

Brandverhalten: DIN EN 1187 - B, (t1)
Warmestandfestigkeit: ~ Neuzustand: +120°C
Kaltebestandigkeit: Neuzustand: -37°C

Trager: Polyesterfaservlies PV 250

durchwurzelungsfest gemaB FLL-Richtlinie und prEN 13948.

Oberseitig mit Naturschiefer, unterseitig leicht schmelzbare Flammfolie AXTERTOP GOLD S5 JARDIN voll-
flachig und hohlraumfrei im SchweiBverfahren aufbringen. Um Kapillare zu verhindern, im T-StoBbereich,
an der unterdeckenden Bahn, einen Schragschnitt vornehmen. Schiefer in der Quernaht durch Erhitzen
versenken. Naht- und StoBiiberdeckungen mind. 8 cm breit vollflachig verschweiBen.

Der Hersteller behilt sich das Recht vor, die Beschreibung seiner Produkte m
jederzeit zu andern. Der Aufbauvorschlag ist einer von vielen Varianten.



Dachabdichtung

Grundach intensiv begrunt — FLL-gepruft

Durch ein Griindach kann aus einem funktionalen Flachdach ein Dachgarten entstehen. Wer wiirde nicht
gern iiber den Dachern der Stadt, in einem griinen Biotop sitzend, den Sonnenuntergang beobachten.
Ein Griindach hat aber nicht nur optische Vorteile, es schiitzt auch die Abdichtung vor UV Strahlung, dient
als Regenriickhaltung bei starkem Regen, ist Auflast bei Sturm und erzeugt Sauerstoff, um nur einige
Punkte zu nennen. Allerdings stellt ein Griindach auch besondere Anforderungen an die Abdichtung.

So muss zum Beispiel die obere Abdichtungslage einen ausreichenden Durchwurzelungsschutz haben.
Die Eignung einer Flachdachkonstruktion fiir Dachbegriinungen wird durch eine FLL-Priifung nachgewiesen.
Alle Axter Griindachkonstruktionen sind FLL gepriift. AuBerdem sind oberhalb der Abdichtung geeigneter

Filter- und Drdnageschichten anzuordnen.

Die hohe Qualitat unserer Abdichtungsbahnen wird auch durch unsere zehnjahrige Materialgewahrleistung

dokumentiert.

Kurzbeschreibung

Auf Beton VERNIS ANTAC vorstreichen und eine Elastomer-
bitumenbahn HYRENE TS PY Grese, besandet, DU/EL, auf die
Betonflache mit MASTIC HYRAFLEX Elastomerbitumen kleben.
Im Versatz ist eine wurzelfeste ElastomerbitumenschweiBbahn
AXTERTOP GOLD S5 JARDIN, DO/E1, gemaB DIN 18531-2
und DIN V 20 000-201, FLL-gepriift, vollflachig aufzuschweiBen.
Darauf die Nutzschichten, Trenn- oder Schutzlage, nach

Erfordernis der intensiven Begriinung aufbauen.

AXTER Verkaufsniederlassung Deutschland
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Voranstrich

Losungsmittelhaltigen Bitumenvoranstrich AXTER VERNIS ANTAC, schnelltrocknend, auf besenreinen,
trockenen Untergrund aufbringen und abliiften lassen. Verbrauch: ca. 0,2 kg/m?2.

Verbundabdichtung

HYRENE TS PY GRESE Elastomerbitumen Unterlagsbahn auf die in der Vorposition ausgeschriebene
MASTIC HYRAFLEX Elastomerbitumen Grundierung nach Herstellerangaben vollflachig in MASTIC HYRAFLEX-
Elastomerbitumen bei einem Verbrauch von ca. 3 kg/m? im EingieBrollverfahren verlegen, Nahte und
StoBe dicht verkleben. Die Verarbeitungstemperatur liegt zwischen 150°C bis 180°C. Ein Erhitzen lber
220°C ist zu vermeiden.

Oberflachenausstattung:

Oberseite: makroperforierte Folie
Unterseite: besandet
Nahtbereich: Oberseite, einseitig 10 cm besandet

Oberlage wurzelfest

Oberlage AXTERTOP GOLD S5 JARDIN, hochelastische, extrem dehnfahige und besonders perforations-
bestandige TOP-Elastomerbitumen SchweiBbahn, herstellen.

Anwendungstyp: DO - KTP-5,2
Eigenschaftsklasse: El

Anwendungskategorie: K2

Brandverhalten: DIN EN 1187 - B, (t1)
Warmestandfestigkeit: ~ Neuzustand: +120°C
Kaltebestandigkeit: Neuzustand: -37°C

Trager: Polyesterfaservlies PV 250

durchwurzelungsfest gemaB FLL-Richtlinie und prEN 13948.

Oberseitig mit mineralischer Beschieferung mit keramischer Einfarbung, unterseitig leicht schmelzbare
Flammfolie AXTERTOP GOLD S5 JARDIN vollflachig und hohlraumfrei im SchweiBverfahren aufbringen.
Um Kapillare zu verhindern, im T-StoBbereich, an der unterdeckenden Bahn, einen Schragschnitt vor-
nehmen. Schiefer in der Quernaht durch Erhitzen versenken. Nahtiiberdeckungen mind. 8 cm breit und
Quernaht mind. 10 cm vollflachig verschweiBen.

Durch die Verbundbauweise wird eine hochstmogliche Sicherheit und Wirtschaftlichkeit in Bezug auf
Rissiiberbriickung und vollflachige Abschottung (keine Wasserunterlaufigkeit), sowie damit verbundener
Punktlokalisierung bei wie auch immer verursachten Beschadigungen der Dachabdichtung erzielt.
Durch die Verbundbauweise wird eine systembedingte Wurzelfestigkeit und durch die Verwendung einer
FLL-gepriften Wurzelschutzbahn dariiber hinaus eine materialbedingte Wurzelfestigkeit erreicht.

Die Verlegung der AXTERTOP GOLD S5 JARDIN Elastomerbitumen-Oberlagsbahn, durchwurzelungsfest
(gem. FLL-Verfahren) kann zeitlich versetzt erfolgen, da der Baustellenverkehr (iber die vollflachig verlegte
HYRENE TS PY GRESE abgewickelt werden kann.

AXTER bietet weitere Griindachsysteme fiir Intensiv-Begriinung, auch unter
Verwendung von Warmedammstoffen an. N

Der Hersteller behilt sich das Recht vor, die Beschreibung seiner Produkte m
jederzeit zu andern. Der Aufbauvorschlag ist einer von vielen Varianten.



Dachabdichtung

Kaltdach Systemaufbau auf Beton

Flachdachaufbauten auf einer Tragkonstruktion aus Beton, die sich iiber unbeheizten Rdumen befinden,
kénnen als ,Kaltdach” ausgefiihrt werden. Die Tragkonstruktion aus Beton sollte iiber ein ausreichendes
Gefélle zu den Entwédsserungspunkten verfiigen. Flachdédcher ohne Gefélle sind zwar als Sonderkonstruk-
tion moglich, sollten aber die Ausnahme bilden. Fiir die optimale Auswahl des Abdichtungssystems dieser
Konstruktion steht lhnen eine Vielzahl an Méglichkeiten zur Verfiigung. Das nachstehende System ist nur

als Beispiel zu sehen.

Lassen Sie sich von unseren Fachberatern objektivbezogen, unter Beriicksichtigung aller Parameter
sachlich und fachlich kompetent beraten. Selbstverstédndlich erhalten Sie auch auf diese System-Varianten

die versicherte, 10-jdhrige Material-Gewéhrleistung.

Kurzbeschreibung

Die Betonflache reinigen und mit VERNIS ANTAC vorstreichen.
Auf die Tragkonstruktion aus Beton die patentierte ALPA®-
Spezialbitumenbahn EXCEL 1000 D, in Deutschland und 42
weiteren Landern patentamtlich geschitzt, DU/E1, punkt- oder
streifenweise aufschweiBen.

Danach ist eine patentierte ALPA®- Bitumenbahn, zum Beispiel
eine EXCEL HR FE, mit mineralischen eingefarbten Granulaten,
DO/E1 gemaB DIN 18531-2 und DIN V 20000-201, vollflachig

im Versatz aufzuschweiBen.

AXTER Verkaufsniederlassung Deutschland
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Voranstrich Losungsmittelhaltigen Bitumenvoranstrich AXTER VERNIS ANTAC, schnelltrocknend, gleichmaBig verteilt
auf den trockenen Untergrund (< 4 Vol %) aufbringen und abliiften lassen. Verbrauch: ca. 250 g/m?.

1. Abdichtungslage 1. Abdichtungslage AXTER EXCEL 1000 D, extrem alterungsbestandige ALPA®-BitumenschweiBbahn mit
einer schrumpffreien, verrottungsfesten Tragereinlage aus Polyestervlies und Glasfasergitterverbundein-
lage, d = 4 mm, oberseitig makroperforierte Schmelzfolie und unterseitig mit einer leicht flammbaren
Schmelzfolie kaschiert.

Anwendungstyp: DU - KTP - 4,0
Eigenschaftsklasse: El
Anwendungskategorie: K2

Brandverhalten: DIN 1187 - B, (t1)
Warmestandfestigkeit:  Neuzustand: +140°C
Kaltebestandigkeit: Neuzustand: -20°C

Bahnen punkt-, streifenweise oder vollflachig mit dem Handbrenner aufschweiBen. Naht- u. StoBiiber-
deckungen dicht verschweiBen.

2. Abdichtungslage Oberlage AXTER EXCEL HR FE granuliert, extrem alterungsbestandige ALPA®-BitumenschweiBbahn mit
einer hochreiBfesten, hydrophob impragnierten Kombinationstréger, unterseitig mit einer leicht flammbaren
Schmelzfolie kaschiert, oberseitig mit abriebfestem, frostsicherem Keramik Granulat werkseitig abgestreut.

Anwendungstyp: DO/DE - KTP - 4,5

Eigenschaftsklasse: El

Anwendungskategorie: K2

Brandverhalten: DIN EN 1187 - B, ( t1)

Warmestandfestigkeit: ~ Neuzustand: +150°C nach Alterung: +150°C
Kaltebestandigkeit: Neuzustand: -25°C nach Alterung: -23°C

AXTER EXCEL HR FE granuliert vollflichig und hohlraumfrei aufschweiBen. Um Kapillare zu verhindern, im
T-StoB-Bereich, an der unterdeckenden Bahn, einen Schragschnitt vornehmen. Granulat an der Quernaht
durch Erhitzen versenken. Nahtiiberdeckungen mind. 8 cm breit und Quernaht mind. 10 cm vollflachig
verschweiBen. Evtl. austretendes Bitumen mit Granulat der entsprechenden Farbe abstreuen.

Um Kapillare zu verhindern, im T-StoB Bereich, an der unterdeckenden Bahn, einen Schragschnitt vorneh-

men. Die VerschweiBung der Naht und StoBiliberdeckung erfolgt wahlweise im Flammverfahren oder mit
HeiBluft.

Der Hersteller behilt sich das Recht vor, die Beschreibung seiner Produkte m
jederzeit zu andern. Der Aufbauvorschlag ist einer von vielen Varianten.



Dachabdichtung

Kaltdach Systemaufbau auf Holzschalung /Holzwerkstoffen

Nicht immer muss in den Flachdachaufbau auch eine Warmeddammung integriert werden. Dies gilt zum

Beispiel, wenn sich unter dem Dach unbeheizte Rdume befinden oder wenn die Warmeddammung erst

unterhalb der Decke angeordnet wird. Gern wird dabei eine Holzschalung als Unterkonstruktion verwendet.

Die Unterlage wird in diesem Fall mechanisch befestigt, da eine Verklebung auf Holzschalung nicht

zuldssig ist. Ebenfalls ist darauf zu achten, dass die Holzschalung das erforderliche Gefille fiir die Dach-

entwdsserung aufweist.

Unsere hohe Qualitidt der Abdichtungsbahnen wird durch die zehnjahrige Materialgewdhrleistung

dokumentiert.

Kurzbeschreibung

Auf die Tragkonstruktion aus Holzwerkstoffen ist eine Spezial-
elastomerbitumenbahn MATFIX S3 R, DU/E1, entsprechend der

Windlastanforderungen mechanisch zu fixieren. Die Nahte und

KopfstoBe werden verschweiBt. Darauf ist eine Elastomerbitumen-

bahn, AXTERTOP GOLD S5 Naturgriin beschiefert, DO/E1 gemaB
DIN 18531-2 und DIN V 20000-201 vollflachig aufzuschweiBen.

AXTER Verkaufsniederlassung Deutschland
33, rue des 3 Frontiéres - F 68110 llizach

Tel: (0033) 389 61 51 61

Fax: (0033) 389 61 52 60

www.axter.de




1. Abdichtungslage Erste Abdichtungslage AXTER MATFIX S3 R, extrem dehnfahige Spezial-Elastomerbitumen-Flammbahn,
Tragereinlage: verstarktes Glasvlies und Polyesterfaservliesmatte, oberseitig rutschfeste, leicht schmelz-
bare Flammfolie, makroperforiert, lose auslegen und im Bereich der Langs- und Quernahte, entsprechend
DIN 1055, mechanisch befestigen.

AnschlieBend Langs- und Quernahte mind. 100 mm dicht verschweiBen. Bei der Quernaht zuvor das
unterliegende Polyestervlies abflammen.

Anwendungstyp: DU - KTP - 3,0
Eigenschaftsklasse: El
Anwendungskategorie: Kl

Brandverhalten: DIN EN 1187 - B, (t1)

2. Abdichtungslage  Oberlage AXTERTOP GOLD S5 Naturgriin, hochelastische, extrem dehnfahige und besonders perforations-
bestandige TOP-Elastomerbitumen-SchweiBbahn, herstellen.

Anwendungstyp: DO - KTP - 5,2
Eigenschaftsklasse: El

Anwendungskategorie: K2

Brandverhalten: DIN EN 1187 - B, (t1)
Warmestandfestigkeit: ~ Neuzustand: +120°C
Kaltebestandigkeit: Neuzustand: -37°C

Trager: Polyesterfaservlies PV 250

Oberseitig mit mineralischer Beschieferung, unterseitig leicht schmelzbare Flammfolie.

AXTERTOP GOLD S5 Naturgriin beschiefert vollflachig und hohlraumfrei im SchweiBverfahren aufbringen.
Um Kapillare zu verhindern, im T-StoB-Bereich, an der unterdeckenden Bahn, einen Schragschnitt vorneh-
men. Schiefer an Quernaht durch Erhitzen versenken. Nahtiiberdeckungen mind. 8 cm breit und Quernaht
mind. 10 cm vollflachig verschweiBen, evtl. austretendes Bitumen mit Schiefer abstreuen.

Der Hersteller behilt sich das Recht vor, die Beschreibung seiner Produkte m
jederzeit zu andern. Der Aufbauvorschlag ist einer von vielen Varianten.



Dachabdichtung

Kompaktdach mit hochdruckfestem Schaumglas

Das Kompaktdach ist die wohl widerstandsfdhigste und sicherste Flachdachkonstruktion. Bei diesem

Flachdachaufbau wird die Warmeddammung aus Schaumglas mit HeiBklebemasse auf der Betonfldche
vergossen. Abgeschlossen wird die Konstruktion durch eine zweilagige bituminése Abdichtung. Da
Schaumglasddmmung praktisch dampf- und wasserdicht ist und eine sehr groBBe Druckfestigkeit aufweist,
verfiigen Sie mit dem Kompaktdach iiber eine optimale Konstruktion bei extremer Nutzung der Dach-
flache. Durch die hohlraumfreie Verklebung aller Schichten ist die Gefahr der Wasserunterlédufigkeit

ausgeschlossen.

Die hohe Qualitit unserer Abdichtungsbahnen wird auch durch unsere zehnjahrige Materialgewahrleistung

dokumentiert.

Kurzbeschreibung

Auf den Beton ist VERNIS ANTAC vorzustreichen. Die Schaum-
glasdammung nach DIN EN 13167, wird mit Bitumen

AXTER 100/40 vollflachig eingeschwemmt verklebt und danach
mit einem HeiBbitumenabstrich versehen. Darauf wird die
ALPA®- Spezialbitumenbahnen, EXCEL 1000 D, DU/E1,die in
Deutschland und 42 weiteren Landern patentamtlich geschiitzt
ist, vollflachig als 1. Lage der Abdichtung aufgeschweiBt.

Im Versatz dann die 2. Lage, EXCEL HR FE, DO/E1, gemaB
DIN 18531-2 und DIN V 20 000-201 aufschweiBen.

Entsprechend der Nutzung wird zum Beispiel ein Splittbett

ca. 5 cm mit Gehwegplatten oder Verbundsteinen aufgebaut.
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Voranstrich Losungsmittelhaltigen Bitumenvoranstrich AXTER VERNIS ANTAC, schnelltrocknend, auf besenreinen,
trockenen Untergrund aufbringen und abliiften lassen. Verbrauch: ca. 0,2 kg/m?2.

Wérmedémmung Warmedammung aus Schaumglas, Baustoffklasse A 1, nicht brennbar, liefern, 2 Seiten je Platte vorab
in HeiBbitumen tauchen, dicht gestoBen verlegen und mit HeiBbitumen 100/40 eingieBen.

Aufbringen eines Bitumendeckabstrichs aus HeiBbitumen 100/40 , ca.3 kg/m?, auf die Schaumglas-
Warmedammung zur Aufnahme der 1. Lage der Dachabdichtung aus ALPA®-BitumenschweiBbahn.

1. Abdichtu ngslage Erste Abdichtungslage mit AXTER EXCEL 1000 D extrem alterungsbesténdige ALPA®-BitumenschweiBbahn
mit einer schrumpffreien, verrottungsfesten Tragereinlage aus Polyestervlies und Glasfasergitterver-
bundeinlage, d = 4 mm, oberseitig makroperforierte Schmelzfolie und unterseitig mit einer leicht flaimm-
baren Schmelzfolie kaschiert.

Anwendungstyp: DU - KTP - 4,0
Eigenschaftsklasse: El
Anwendungskategorie: K2

Brandverhalten: DIN EN 1187 - B, (t1)
Warmestandfestigkeit: ~ Neuzustand: +140°C
Kaltebestandigkeit: Neuzustand: -20°C

Bahnen mit ausreichend Kopf- und Nahtiiberlappung vollflachig und hohlraumfrei aufschweiBen, so daB
eine deutlich sichbare SchweiBraupe austritt.

2. Abdichtu ngslage Oberlage AXTER EXCEL HR FE granuliert, extrem alterungsbestandige ALPA®-BitumenschweiBbahn mit
einer hochreiBfesten, hydrophob impragnierten Kombinationstrager, unterseitig mit einer leicht flamm-
baren Schmelzfolie kaschiert, oberseitig mit abriebfestem, frostsicherem Keramik Granulat werkseitig

abgestreut.
Anwendungstyp: DO/DE - KTP - 4,5
Eigenschaftsklasse: El
Anwendungskategorie: K2
Brandverhalten: DIN EN 1187 - B, ( t1)
Warmestandfestigkeit: ~ Neuzustand: +150°C nach Alterung: +150°C
Kaltebestandigkeit: Neuzustand: -25°C nach Alterung: -23°C

AXTER EXCEL HR FE granuliert vollflachig und hohlraumfrei aufschweiBen. Um Kapillare zu verhindern, im
T-StoB- Bereich, an der unterdeckenden Bahn, einen Schragschnitt vornehmen. Granulat an Quernaht
durch Erhitzen versenken. Nahtiiberdeckungen mind. 8 cm breit und Quernaht mind. 10 cm vollflachig
verschweiBen, evtl. austretendes Bitumen mit Granulat der entsprechenden Farbe abstreuen.

Je nach Nutzung sind auch andere Oberlagsbahnen moglich. Lassen Sie sich
von unseren Technikern beraten! N

Der Hersteller behilt sich das Recht vor, die Beschreibung seiner Produkte m
jederzeit zu andern. Der Aufbauvorschlag ist einer von vielen Varianten.



Dachabdichtung

zwellagige Sanierung geschweift

Auch an Flachdédchern geht der Zahn der Zeit nicht spurlos vorbei. Wind und Wetter sowie mechanische
Beanspruchungen hinterlassen ihre Spuren. Ein Flachdach muss deswegen jedoch nicht gleich abgerissen
werden. In den meisten Féllen ist eine Sanierung moglich. Wenn die Warmeddammung in ausreichender
Dicke vorhanden und trocken ist, kann auf dem vorhandenen Altdach zum Beispiel eine neue zweilagige
Abdichtung erstellt werden. Unsere Techniker priifen auf Wunsch vor Ort die relevanten Parameter und
unterbreiten Ihnen sach- und fachgerechte Vorschlage, einschlieBlich Beriicksichtigung aller wichtigen

Punkte wie z.B., Energieeinsparverordnung, Lagesicherheit, Brandschutz, Entwdsserung usw.

Nach erfolgreicher Sanierung kann die Abdichtung wieder fiir Jahrzehnte den Umwelteifliissen trotzen.
Die hohe Qualitat unserer Abdichtungsbahnen wird auch durch unsere zehnjidhrige Materialgewahrleistung

dokumentiert.

Kurzbeschreibung

Blasen und Falten werden abgestoBen. Die Flache werden
gereinigt und mit VERNIS ANTAC vorgestrichen. Eine Unterlags-
bahn HYRENE TS PY, DU/E1, auf das vorbehandelte Altdach
punktweise und im Randbereich (ca. 50 cm) vollflachig auf-
schweiBen. Danach im Versatz, zum Beispiel eine PYE-Bahn
AXTERTOP EXTRA S5 Naturgriin, DO/E1 gemaB DIN 18531-2
und DIN V 20000-201, vollflachig aufschweiBen.
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Vorbereitung Vorhandenen Dachaufbau scharf abfegen, gegebenenfalls vorhandene Blasen, Unebenheiten und Ver-
schmutzungen entfernen und entstandenen Schutt entsorgen.

Voranstrich Losungsmittelhaltigen Bitumenvoranstrich AXTER VERNIS ANTAC, schnelltrocknend, auf besenreinen,
trockenen Untergrund aufbringen und abliiften lassen. Verbrauch: ca. 0,2 kg/m?2.

1. Abdichtungslage Erste Abdichtungslage mit AXTER HYRENE TS PY hochwertige Elastomerbitumen-Flammbahn, d = 3 mm,
mit Tragereinlage aus Polyestervlies PV 180, beidseitig mit Schmelzfolie kaschiert, punkt- oder streifen-
weise mit dem Handbrenner im Bereich aller An- und Abschliisse ca. 50 cm vollflachig aufschweiBen.

Die Naht- und StoBiiberdeckungen dichtverschweien.

Normbezeichnung: PYE - KTP - 3,0
Anwendungstyp: DU
Eigenschaftsklasse: El

2. Abdichtungslage Oberlage mit AXTERTOP EXTRA S 5 beschiefert, hochelastische, extrem dehnfahige und perforations-
bestandige Elastomerbitumen-SchweiBbahn herstellen.

Anwendungstyp: DO - KTP - 5,2
Eigenschaftsklasse: El

Anwendungskategorie: K2

Brandverhalten: DIN EN 1187 - B, (t1)
Warmestandfestigkeit: ~ Neuzustand: +110°C
Kaltebestandigkeit: Neuzustand: -30°C

Trager: Polyesterfaservlies PV 250

AXTERTOP EXTRA S5 beschiefert vollflachig und hohlraumfrei im SchweiBverfahren aufbringen. Um Kapillare
zu verhindern, im T-StoB-Bereich, an der unterdeckenden Bahn, einen Schragschnitt vornehmen. Schiefer
an Quernaht durch Erhitzen versenken. Nahtiberdeckungen mind. 8 cm breit und Quernaht mind. 10 cm
vollflachig verschweiBen, evtl. austretendes Bitumen mit Schiefer abstreuen.

Um den geplanten Erfolg bei Dachsanierungen sicher zu stellen, sind unbedingt Bestandsaufnahmen,
Zustandsfeststellungen — und bei Vorliegen von Schaden — Ursachenermittlungen durchzufiihren. Nur auf

Grund der dadurch gewonnenen Erkenntnisse sind seriose Vorschlage flir eine sach- und fachgerechte
Lésung moglich.

Je nach Beanspruchung konnen auch andere Oberlagsbahnen verwendet werden.
Unsere Techniker beraten Sie gerne! W

Der Hersteller behilt sich das Recht vor, die Beschreibung seiner Produkte m
jederzeit zu andern. Der Aufbauvorschlag ist einer von vielen Varianten.



Dachabdichtung

Sanierung als zweilagige Abdichtung mit Zusatzdammung

Bei der Sanierung eines Flachdaches ist neben der Erneuerung der Abdichtung oft auch eine Verbesserung
der Warmedammung erforderlich, da die vorhandene Warmedammung nicht mehr den Anforderungen
der Energieeinsparverordnung entspricht. Bei der Bemessung der neuen Dammstoffdicke kann die
vorhandene Warmedammung mit einbezogen werden, sofern diese funktionsfdhig ist. Die neue Warme-
dammung wird in diesem Fall auf dem vorhandenen Altdach aufgebracht. Auf die neue Wiarmedammung
wird eine zweilagige bituminése Abdichtung platziert. Unsere Techniker priifen auf Wunsch vor Ort die
relevanten Parameter und unterbreiten lhnen sach- und fachgerechte Vorschlage, einschlieBlich Beriick-
sichtigung aller wichtigen Punkte wie z.B. Energieeinsparverordnung, Lagesicherheit, Brandschutz,

Entwédsserung usw.

Nach erfolgreicher Sanierung kann das Flachdach wieder fiir Jahrzehnte den Umwelteinfliissen trotzen.
Die hohe Qualitat unserer Abdichtungsbahnen wird auch durch unsere zehnjahrige Materialgewahrleistung

dokumentiert.

Kurzbeschreibung

Alle Blasen und Falten abstoBen und die Flache reinigen. Die
Flache ist mit VERNIS ANTAC vorzustreichen. Um den U-Wert
zu erhohen ist eine zusatzliche unkaschierte EPS-Dammung

mit geeignetem Kleber zu befestigen.

Alle An- und Abschliisse sind zu erneuern (Randbohlen, Wand-
anschluss usw.). Es ist eine KSP-U HYRENE SPOT S3V, DU/E1,
auf die Dammung zu kleben. Im Versatz wird eine PYE- Bahn
AXTERTOP GOLD S5 Rotbraun, DO/E1 gemaB DIN 18531- 2
und DIN V 20 000-201, die mit den Eigenschaften weit (iber den

Anforderungen der Normen liegt, vollflachig aufgeschweiBt.
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Voranstrich

Vorhandenen Dachaufbau scharf abfegen, gegebenenfalls vorhandene Blasen, Unebenheiten und Ver-
schmutzungen entfernen und entstandenen Schutt entsorgen.

Losungsmittelhaltigen Bitumenvoranstrich AXTER VERNIS ANTAC, schnelltrocknend, auf besenreinen,
trockenen Untergrund aufbringen und abliiften lassen. Verbrauch: ca. 0,2 kg/m?2.

Zusatzdammung

Zusatzdammung mit Zulassung fiir die versicherte AXTER Gewahrleistung, aus Polystyrol EPS 040/035,
DAA dm/dh 100/150/200 kPa, gem. DIN 18164, unkaschiert, umlaufende Stufenfalz, mit AXTER
Dachkleber gegen Windsog ausreichend verklebt, dicht gestoBen, unter Berlicksichtigung der Hersteller-
vorschriften verlegen.

1. Abdichtungslage

Erste Abdichtungslage AXTER HYRENE SPOT S3 V oder AXTER HYRENE SPOT DUO, extrem dehnfahige
Spezial-Elastomerbitumenbahn, selbstklebend. Tragereinlage aus Textil-Glasgewebe 200 g/m?, oberseitig
leicht schmelzbare makroperforierte Flammfolie, nach Abziehen der unters. Schutzfolie im Selbstklebe-
verfahren gem. Herstellervorschrift verlegen.

Normbezeichnung: PYE - KTG - KSP - 3,0
Anwendungstyp: DU
Eigenschaftsklasse: El
Anwendungskategorie: K2

Brandverhalten: DIN EN 1187 - B, (t1)

Bei der DUO Naht ist die Langsnaht in einer Breite von ca. 4 cm mit dem Brenner zusatzlich zu ver-
schweiBen. Bei AuBentemperaturen unter 10°C sollte anschlieBend sofort die Oberlage aufgeschweiBt
werden, damit ohne Verzogerung die Endhaftfestigkeit erreicht wird.

2. Abdichtungslage

Oberlage AXTERTOP GOLD S5 Rotbraun, hochelastische, extrem dehnfahige und besonders perforationsbe-
standige TOP-Elastomerbitumen-SchweiBbahn, herstellen.

Anwendungstyp: DO - KTP - 5,2
Eigenschaftsklasse: El

Anwendungskategorie: K2

Brandverhalten: DIN EN 1187 - B, (t1)
Warmestandfestigkeit: ~ Neuzustand: +120°C
Kaltebestandigkeit: Neuzustand: -37°C

Trager: Polyesterfaservlies PV 250

Oberseitig mit mineralischen Granulaten mit keramischer Einfarbung unterseitig leicht schmelzbare
Flammfolie.

AXTERTOP GOLD S5 rotbraun vollflachig und hohlraumfrei im SchweiBverfahren aufbringen. Um Kapillare
zu verhindern, im T-StoB-Bereich, an der unterdeckenden Bahn, einen Schragschnitt vornehmen. Granulat
an Quernaht durch Erhitzen versenken. Nahtiiberdeckungen mind. 8 cm breit und Quernaht mind. 10 cm
vollflachig verschweiBen, evtl. austretendes Bitumen mit Granulat der entsprechenden Farbe abstreuen.

Um den geplanten Erfolg bei Dachsanierungen sicher zu stellen, sind unbedingt Bestandsaufnahmen,
Zustandsfeststellungen — und bei Vorliegen von Schaden — Ursachenermittlungen durchzufiihren. Nur auf
Grund der dadurch gewonnenen Erkenntnisse sind seriose Vorschlage fiir eine sach- und fachgerechte
Losung moglich.

Je nach B pruchung ko auch andere Oberlagsbahnen verwendet werden. Iﬂ
Der Hersteller behilt sich das Recht vor, die Beschreibung seiner Produkte m
jederzeit zu andern. Der Aufbauvorschlag ist einer von vielen Varianten.

Unsere Techniker beraten Sie gerne!



Dachabdichtung

Mechanisch befestigte einlagige Sanierung

Eine weitere Sanierungsmdglichkeit fiir Flachdacher besteht im Aufbringen einer hochwertigen einlagigen
Abdichtung, die mechanisch mit spezieller Befestigung auf der tragfahigen Unterkonstruktion fixiert
wird. Auch bei dieser kostengiinstigen Variante erhalten sie wieder ein fiir Jahrzehnte witterungsbe-

standiges Dach.

Mit dem AXTER-Industriedach liegen wir weit iiber den Anforderungen der europdischen Normen. Das
von AXTER patentierte ALPA®- Spezialbitumen ist vergiitet mit Kunststoffzusidtzen aus Polyolefinen und
Styrol-Butadien-Styrol. Diese Zusammensetzung bietet optimale Eigenschaften. Sie gibt den Produkten
einen sehr hohen Plastizitidtsbereich, auBergewdhnlich sichere VerschweiBbarkeit, maximale Adhésion
im Nahtbereich, hervorragende Haftung und ausgezeichnete Alterungsbestandigkeit. Die hohe Qualitat

unserer Abdichtungsbahnen wird auch durch unsere zehnjdhrige Materialgewéhrleistung dokumentiert.

Kurzbeschreibung

Das Altdach wird vorbereitet. Die Blasen und Falten werden
abgestoBen und die Dachflache gereinigt. Darauf wird eine
patentierten ALPA®- Spezialbitumenbahn DE/E1 gemaB

DIN 18531-2 und DIN V 20 000-201 EXCELFLEX FE nach
DIN 1055-4 lose verleget und verdeckt mechanisch fixiert.
Die Nahte und KopfstoBe werden verschweiBt. Im Randbereich
ist zusatzlich die Abdichtung in einer Breite von 50 cm voll-

flachig winddicht zu verschweiBen.
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Vorbereitung des
Altdachs

Je nach Erfordernis Beulen und Blasen der vorhandenen Abdichtung abstoBen und die Rander mit dem Hand-
brenner niederschweiBen. Offnungen sauber abfegen und entstehenden Schutt aufnehmen und entsorgen.

Perforation der oberen Abdichtungslagen mit mind. 8-10 Lochern je m? mit einem Querschnitt von
ca. 10 mm.

Abdichtungslage

Abdichtung AXTER EXCELFLEX FE granu, besonders alterungsbestandige ALPA® BitumenschweiBbahn
mit einer Kombitragereinlage aus Glasfaser-Gittergelege-Verbund, werkseitig mit abriebfestem, frost-
sicherem Keramik-Granulaten abgestreut, liefern und wie beschrieben verlegen.

Anwendungstyp: DE - KTP - 4,5

Eigenschaftsklasse: El

Anwendungskategorie: K2

Brandverhalten: DIN EN 1187 - B, ( t1)

Warmestandfestigkeit: ~ Neuzustand: +150°C nach Alterung: +150°C
Kaltebestandigkeit: Neuzustand: -25°C nach Alterung: -23°C

AXTER EXCELFLEX FE granuliert lose auslegen und im Bereich der Nahtiiberdeckung mit geeigneten
Befestigern entsprechend Herstellerangabe bzw. DIN 1055 mechanisch befestigen.

Befestigeranzahl: Herstellerangabe AXTER
Priifbericht: WSP, Aachen

An samtlichen Anschliissen und Durchdringungen die Flachenabdichtung mindestens 5 cm hochfiihren
und verschweiBen. Um Kapillare zu verhindern, im T-StoB Bereich, an der unterdeckenden Bahn, einen
Schragschnitt vornehmen. Nahtiiberdeckungen mind. 8 cm breit und Quernaht mind. 10 cm vollflachig
verschweiBen, evtl. austretendes Bitumen mit Schiefer abstreuen. Die VerschweiBung der Naht und
StoBiliberdeckung erfolgt wahlweise im Flammverfahren oder mit HeiBluft.

Um den geplanten Erfolg bei Dachsanierungen sicher zu stellen, sind unbedingt Bestandsaufnahmen,
Zustandsfeststellungen — und bei Vorliegen von Schaden — Ursachenermittlungen durchzufiihren. Nur auf
Grund der dadurch gewonnenen Erkenntnisse sind seriose Vorschlage fiir eine sach- und fachgerechte
Losung moglich.

Der Hersteller behilt sich das Recht vor, die Beschreibung seiner Produkte m
jederzeit zu andern. Der Aufbauvorschlag ist einer von vielen Varianten.



Dachabdichtung

Umkehrdach mit Auflast und Wurzelschutz

Eine besondere Variante eines Flachdaches ist das Umkehrdach. Hierbei wird der Dammstoff oberhalb
der eigentlichen Abdichtung aufgebracht. Der Dadmmstoff selbst darf bei dieser Verlegetechnik nicht
wasseraufnahmefahig sein, deshalb kommt hier XPS-Dammung zum Einsatz. Um eine ausreichende Lage-
sicherheit fiir den Dammstoff zu erreichen, ist eine Auflast, zum Beispiel aus Kies, erforderlich. Alternativ
kann natiirlich auch ein Griindach als Auflast verwendet werden. Durch die vollflachige Verklebung der
Bahnen direkt auf den Untergrund wird die Wasserunterldufigkeit der Abdichtung verhindert. Das Lokali-

sieren eventuell auftretender Leckagen wird somit erheblich erleichtert.

Die hohe Qualitat unserer Abdichtungsbahnen wird auch durch unsere zehnjiahrige Materialgewahrleistung

dokumentiert.

Kurzbeschreibung

Auf Beton VERNIS ANTAC vorstreichen, eine DU/E1, HYRENE TS
PY Grese besandet, auf die Betonflache mit HeiBklebemasse
AXTER 100/40 kleben. Im Versatz eine PYE- Bahn, AXTERTOP
JARDIN S5, DO/E1, gemaB DIN 18531-2 und DIN V 20 000-201,
vollflachig aufschweiBen. Darauf die druckfeste XPS-Dammung,
nach DIN EN 13168, dicht gestoBen und im Versatz verlegen.
Dariiber den Filtervlies, FILTRE AXTER, mit mindestens 10 cm
Uberdeckung der Nahte, lose ausrollen. Die Auflast, z.B. Kies

der Kornung 16/32, in einer Starke von mindestens 5 cm

auftragen.

AXTER Verkaufsniederlassung Deutschland

33, rue des 3 Frontiéres - F 68110 llizach m—
f .

Tel: (0033) 389 61 51 61 b

Fax: (0033) 389 61 52 60 MER
www.axter.de



Voranstrich

Losungsmittelhaltigen Bitumenvoranstrich AXTER VERNIS ANTAC, schnelltrocknend, auf besenreinen,

trockenen Untergrund aufbringen und abliiften lassen. Verbrauch: ca. 0,2 kg/m?2.

1. Abdichtungslage

1. Abdichtungslage AXTER HYRENE TS PY Grese besandet, d = 3 mm, Tragereinlage aus Polyestervlies

PV 180 g/m?, Unterseite fein besandet, oberseitig makroperforierte Flammfolie, liefern und mit HeiB-
bitumen 100/40 vollflachig und hohlraumfrei im GieB- und Einrollverfahren aufkleben. Naht- und StoBiiber-
deckung mind. 8 cm breit vollflachig verkleben.

Normbezeichnung:
Anwendungstyp:
Eigenschaftsklasse:
Anwendungskategorie:
Brandverhalten:

PYE - KTP - DD - 3,0
DU

El

K2

DIN EN 1187 - B,y (t1)

2. Abdichtungslage

Oberlage und Wurzelschutzschicht mit AXTERTOP JARDIN S5 Schiefer, hochelastische, extrem dehnfahige,

besonders perforations- und alterungsbestandige TOP-Elastomerbitumen SchweiBbahn liefern und her-

stellen.
Anwendungstyp: DO - KTP-5,2
Eigenschaftsklasse: El
Anwendungskategorie: K2
Brandverhalten: DIN EN 1187 - B, ( t1)
Warmestandfestigkeit: ~ Neuzustand: +100°C
Kaltebestandigkeit: Neuzustand: -25°C
Trager: Polyesterfaservlies PV 250

durchwurzelungsfest gemaB FLL-Richtlinie und prEN 13948

AXTERTOP JARDIN S5 Schiefer vollflachig und hohlraumfrei im SchweiBverfahren aufbringen. Um Kapillare
zu verhindern, ist im T-StoB Bereich, an der unterdeckenden Bahn, ein Schragschnitt vorzunehmen. Be-

streuung an Quernaht durch Erhitzen versenken. Naht- bzw. StoBiiberdeckungen mindestens 8 bzw. 15 cm
breit vollflachig verschweiBen.

Dammstoffplatten aus extrudiertem Polystyrolhartschaum, mit Stufenfalz, gemaB DIN 18164, Typ WD/WS,
Warmeleitfahigkeitsgruppe 035/040, Baustoffklasse B1 nach DIN 4102, im Verband und fugendichtge-
stoBen auf der Abdichtung lose verlegen.

AXTER-Filtervlies als Rieselschutz , 200 g/m?, liefern und fachgerecht auf die Dammung lose mit ca. 10 cm
Uberdeckung verlegen.

Kiesschicht als Oberflachenschutz 16/32 mm und Auflast aus gewaschenem Rundkies nach DIN 4226,
in einer Schiitthohe von mind. 5 cm einbauen und gleichméassig verteilen.

Der Hersteller behilt sich das Recht vor, die Beschreibung seiner Produkte
jederzeit zu andern. Der Aufbauvorschlag ist einer von vielen Varianten.



